Audzēkņa darba lapa

………………………..           ………………………                 ……………….    ………………

Vārds                                        uzvārds                                         grupa                    datums

Demonstrējums

Etēna iegūšana, depolimerizējot polietilēnu

Darba uzdevums

Iepazīties ar etēna īpašībām, vērojot skolotāja demonstrējumu.

Darba gaita 

Mēģenē ievieto smalki sagrieztu polietilēnu (~ ¼ no tilpuma) un pievieno 0,5-1 ml koncentrētas sērskābes. Sagatavo mēģenes etēna pierādīšanai: vienā mēģenē ielej 1 ml bromūdens, bet otrā – 1 ml kālija permanganāta šķīduma. Mēģenei, kurā atrodas polietilēns, uzliek aizbāzni ar gāzu novadcaurulīti un karsē. Izdalījušos gāzi ievada mēģenē ar bromūdeni un novēro, vai šķīdums atkrāsojas. Pēc tam gāzi ievada mēģenē ar 0,01% kālija permanganāta šķīdumu (vāji sārtu) un bromūdeni (skat. attēlu).
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Novērojumi:


No mēģenes, kurā atradās polietilēns, izdalās    _________________________________

Mēģenē ar bromūdeni    ____________________________________________________

Mēģenē ar kālija permanganāta šķīdumu    _____________________________________

Secinājumi:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Reakcijas vienādojums etēna reakcijai ar bromu:


________________________________________________________________________

Reakcijas vienādojums etēna reakcijai ar kālija permanganātu:


________________________________________________________________________
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